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1. Produkte
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1.1 Steinarten und Formate

Kleinformate Mittelformate
DF / NF 2DF 3DF KS-R Blocksteine  KS-R(P) Plansteine

e

KS-Rasterelemente KS XL-RE
(KS-Quadro)

Bauen mit Kalksandstein Der Kalksandstein
Qualitats- und normgerechte Ausfiihrung von Mauerwerk

19.02.2009 Ru 4 www.ks-we.de DAS ORIGINAL




1.2 KS XL-Rasterelemente (KS XL-RE)

KS*-QUADRO

Hobhe: 498 mm

d=115/150/175/200/ 240 mm
d =300/ 365 mm auf Anfrage

SFK 16 => RDK 1,8
SFK 20 => RDK 2,0 (2,2)

fur DUnnbettmortel
i.d.R. ohne Stol3fugenvermdrtelung

einschalige AuRenwénde d=150mm
maoglich (vereinfachter Nachweis)

ARH 2 Mann-Team ca. 0,39 h/m?2
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Die regionalen Lieferprogramme sind zu beachten.
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1.3 KS XL-Planelemente (KS XL-PE)
Hohe: 623 mm

d=115/150/175/200 /240 mm
d =214 /265 /300 /365 mm auf Anfrage

SFK 16 => RDK 1,8
SFK 20 => RDK 2,0 (2,2)

objektbezogene Verlegeplane
fur DUnnbettmortel
i.d.R. ohne StoRRfugenvermdrtelung

einschalige AuBenwéande d=150mm
maoglich (vereinfachter Nachweis)

ARH 2 Mann-Team ca. 0,38 h/m2
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1.4 Bauteile zur Systemerganzung
KS-Kimmsteine zum Héhen.- und Langenausgleich (KS-QUADRO)
KS ISO-Kimmstein, Reduzierung von Warmebriicken
KS-Flachstirze, KS-Systemstirze, KS-Sichtmauerstirze
KS-FTS-Fertigteilstirze
KS-U-Schalen fir vielfaltige Anwendungen
KS-Bauplatten fir nicht tragende Wande
KS-Fasensteine incl. Endsteinen und U-Schalen

KS-Verblender
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1.5 Steinrohdichte- u. Steinfestigkeitsklassen

Steinrohdichteklassen (RDK) von Kalksandsteinen.

Steinrohdichte-
klasse (RDK)" Al D2 1.4 1,6 1.8 2,0 2Dz
in kg/dm? 1,01 it 1,41 el =1 2,01
(Klassengrenzen)? bis bis bis bis bis bis
1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 2,20
1 Die Steinrohdichteklassen werden jeweils ohne 2 Nur auf Anfrage regional lieferbar.
Bezeichnung (Einheit) angegeben. 3 Einzelwerte dUrfen darunter liegen.

Bei Steingewichten > 25 kg, sind Versetzgerate einzusetzen.
Steindruckfestigkeitsklassen (SFK) von Kalksandstein.

Steindruckfestigkeitsklasse® 102 < 12 ’ < 162” < 20 ’ 282

Mittelwerte der Druckfestigkeit [N/mm?] 12.5 15,0 20,0 25.0 35,0

U Entspricht auch dem kleinsten zuléssigen 2 Nur auf Anfrage regional lieferbar.
Einzelwert der jeweiligen SFK.
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2. Normung und CE-Kenzeichnung

Der Kalksandstein
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2.1 Bezeichnung von Mauersteinen nach DIN V 106

Druck- Roh-
festigkeits- dichte- Wanddicke (bei
KSNorm  Steinart klasse klasse Format Steinen mit Nut-
| | | Feder-System
an den Stirn-

Kalksandstein DIN V 106 - KS L R -12-1, 4 8 DF (240) flachen sowie

bei Grlffhllfen)

Hohlblockstein ~ mind. 1,21 bis 248 x 240 x 238 240 mm
mit Nut-Feder- 12 N/mm? 1,40 kg/dm?
System

Wegen der moglichen Mehrdeutigkeit ist ab 4 DF zuséatzlich die Wanddicke
anzugeben!

Der Kalksandstein

K@g - Bauen mit Kalksandstein
Qualitats- und normgerechte Ausfiihrung von Mauerwerk

19.02.2009 Ru 10 www.ks-we.de DAS ORIGINAL




2.2 CE-Kennzeichnung. Das Konzept der Kalksandsteini  ndustrie.

unter

| cE Ks1 049 1266 000 |

CE Kennzeichnung eingeben

Ausdruck CE Zertifikat mit
Deklaration der Produkt-
eigenschaften und dem
Gutesiegel nach DIN 106

Steine sind im Geltungsbereich der
DIN 1053 verwendbar

ulassige
b

priifen der Verwendbarkeit nach
DIN V 20000-402

L R e G i Saer
ohne Giitesiegel nach DIN 106, ST

Zyrreso
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3. Verarbeitungsrichtlinien
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3.1 Kimmschichten

Die Kimmsteine werden in Normal-
mortel der MG |1l vermauert.

Die Kimmschicht ist in Langs- und
Querrichtung auszurichten

KS Kimmsteine in gleicher MG Il T
Druckfestigkeitsklasse wie KS Steine £3cm |

Verbandsregeln gelten auch fur
Kimmschichten

mind. 1. Tag vorher anlegen

Querschnittsabdichtung auf
Sohlplatte nach DIN 18195- 4 nicht
vergessen
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3.1 Kimmschichten
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3.1.1 KS ISO-Kimmstein

warmetechnisch optimierter
KS-Vollstein nach DIN 106

Warmeleitfahigkeit von 5 0,33W/(mK),
SFK 20, RDK 1,2

Anwendung gem. DIN 4108 Bbl 2:2004-01
Brandschutz F 90A, Brandwand zul&ssig
Pfeiler < 1,0m moglich

Statik, Bemessung DIN 1053-1
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3.1.2 FuBpunktausbildung

gegen Abrutschen sichern nicht

Aufstandsflache der Verblendschale
unterkellert ‘

gem. DIN 1053-1, FuBpunkte der
Schalenzwischenraume gegen s15em
Feuchtigkeit schiitzen N

Hohenlage festlegen (AuRenanlagen) 2 alem

Turanschlisse )

gem. DIN 18195-1 ist in Wanden nur
eine horizontale Querschnitts-
abdichtung vorzusehen
(Befestigungen Heizungsrohre)

Dichtschlamme sind vertraglich zu 5 /
vereinbaren G A

NN\
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3.2 Dunnbettmortel — Haftscherfestigkeit -

Anmischen des Dinnbettmortels

Der KS- Diinnbettmortel ist ol
entsprechend der aufgedruckten
Mischanweisung herzustellen.

Die auf dem Médrtelsack angegebene
Wassermenge und Reifezeit ist
einzuhalten.

Lo

@a
%

N
2

o

Angesteiften DM nicht wieder
aufrithren.

= fix und fertig

(4. )

\\\_//J Wassermenge
\ ~— | und Reifezeit
\ [ beachten !
»
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3.2 Dunnbettmortel — Haftscherfestigkeit -

Die KS- Plansteine sind vor dem
Mértelauftrag von Staub zu befreien

Bauen mit Kalksandstein
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3.2 Dunnbettmortel — Haftscherfestigkeit -

Auftragsdicke des Frischmortels Die planmaRige Lagerfugendicke
3-4mm betragt 2 mm

Vorher Nachher " -

\.
N\

Hochste Haftscherfestigkeit bei 2-3mm Lagerfuge (0, 86 N/mm2 > 0,50 N/mm)
Ausrichten der Steine bei 3-4mm DM-Auftrag mdglich.
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3.2 Dunnbettmortel — Haftscherfestigkeit -

Der Mortelauftrag erfolgt gleichmagig
und schnell mit dem Mortelschlitten.

Die vom Mortel- Hersteller
angegebene Zahnschiene ist
einzusetzen.

Es sind keine Porenbeton-
Werkzeuge zu verwenden.

Erhohte Ausfuhrungssicherheit z.B.
bei Haustrennwanden.

Dinnbett-
mbrtel u
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3.3 UberbindemaR bei klein- und mittelformatigen Stei  nen

UberbindemaR nach DIN 1053-1

U0 45cm fur Steinhdhe
h<11,3cm

U 0,4-h fur Steinhohe <
h 11,3cm

45cm<ii>0,4h

K@% - Bauen mit Kalksandstein Der Kalksandstein
Qualitats- und normgerechte Ausfiihrung von Mauerwerk

19.02.2009 Ru 22 www.ks-we.de

DAS ORIGINAL

11



3.3 UberbindemaR bei gro3formatigen Steinen (KS XL)

In der Regel betragt das Uberbindeman

i 04-h=04%625=25cm
=0,4*50,0=20cm

Wenn das praktisch nicht ausfuhrbar
ist, gilt:

U 0,25-h=12,5cm
fur Steinhohe h = 498 mm

i 0,20-h=12,5cm

50,0

fur Steinhéhe h = 623 mm
Die bauaufsichtlichen Zulassungen 5(
sind zu beachten. -

> 12,5 cm (0,25-h)

i>125 cm (0,2:h)
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3.3 Uberbindemaf
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3.3 UberbindemanR
Optimale Lastverteilung im Mauerwerk bei halb-stein iger Uberbindung

Verringerung des UberbindemaRes wirkt sich auf die Bemessung
der Wande aus

Anderungen auf der Baustelle sind unbedingt mit der Bauleitung
bzw. dem Statiker abzustimmen

Das UberbindemaR ist Vorraussetzung fir die Flachen  tragwirkung
(Druck, Zug, Biegung, Schub)

Eine groRe Uberbindelange bedeutet eine geringere R issgefahr, da die
Verbundflache gréRer ist

K@% - Bauen mit Kalksandstein Der Kalksandstein
Qualitats- und normgerechte Ausfiihrung von Mauerwerk

19.02.2009 Ru 25 www.ks-we.de DAS ORIGINAL

3.4 Stol3fugenvermortelung

Kalksandsteine mit Nut-Feder-System
werden i.d.R. ohne Stof3fugen-
vermortelung knirsch versetzt.

<5mm
—pe—
Stol3fugenbreiten bis maximal 5 mm
sind zulassig. E

Durch das Nut-Feder-System é

planebene Wandoberflache /;rs;\

optisch dicht

K@% - Bauen mit Kalksandstein Der Kalksandstein
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3.4 Stol3fugenvermortelung

Stof3fugen > 5 mm und < 10mm,
sind gem. DIN 1053-1 mit Mértel zu

verschlieRen.

Die erf. Malinahmen zur Erfillung an
die Bauteile hinsichtlich Schlagregen-,
Warme-, Schall- sowie Brandschutz
sind zu beachten.

IKS* - Bauen mit Kalksandstein
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3.4 Stol3fugenvermortelung gem. DIN 1053-1

Erforderlich bei:
Druckzone oberhalb von Flachstiirzen

StumpfstoRRe

KelleraulRenwande mit horizontalem
Lastabtrag — Vorgaben der Statik
beachten

bewehrtem Mauerwerk nach

DIN 1053-3

ggf. bei nicht tragenden inneren
Trennwanden (Tab. PKA)
Sichtmauerwerk (geeignete Kellen)
Definition ,Sto3fugenvermértelung”

IKS* - Bauen mit Kalksandstein
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3.5 StumpfstofZtechnik

T max. 20mm j)f
H| | nach Schubert —

i qaf. Mortelfuge
\ 5

1 2 3 {
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3.5 StumpfstoRtechnik

Bei Abriss der Fuge => Schallschutzanforderungen nicht mehr erfillt
=> Schadensersatzanspriiche
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3.6 Beimauern nach DIN 1053

An Wandenden und unter Stiirzen ist
eine zusatzliche Lagerfuge in jeder
zweiten Schicht zuléssig.

Die Aufstandslénge der Steine muss
dabei mindestens 115 mm lang sein.

Die Steine und der Mortel missen
mindestens die gleiche Festigkeit wie
im Ubrigen Mauerwerk haben.

Steine sollen in Pressrichtung
vermauert werden. Steine mit
Ldchern dirfen nicht quer oder
hochkant vermauert werden!
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3.6 Beimauern nach DIN 1053
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3.6 Beimauern nach DIN 1053
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3.7 KS Stirze

KS-Flachstirze (h 12,5 cm)
sind erst nach Ubermauerung voll
tragfahig

werden nach der Flachsturzrichtlinie
bemessen

auch fur Sichtmauerwerk lieferbar

KS-Fertigteilsturze (h > 12,5 cm)
haben sofort ihre volle Tragfahigkeit

FTS werden nach abZ bemessen

Bauen mit Kalksandstein
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3.7 KS Stirze

Offnung der Sturzschalen muB3 aus
Brandschutzgriinden nach OBEN
zeigen

die Auflagerlange > 11,5cm
(Mindestflache tragender Tir-
anschlage = 400cmz2 DIN 1053-1))

sind beim Einbau zu unterstlitzen
Lw 1,25m= 1 Stitze
Lw 250m= 2 Stltzen

Montageunterstitzung erst nach
ausreichender Festigkeit entfernen

Bauen mit Kalksandstein
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3.8 Aufgehendes Mauerwerk

Keile

Lagerfuge reif3t auf
verminderte
Haftscherfestigkeit
Schubtragféhigkeit
Biegezugfestigkeit

Bauen mit Kalksandstein
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3.9 Arbeiten bei Frost

Bei Frost kann

der Haftverbund zwischen Stein
und Mértel gestort und

das Ausharten des Mortels
beeintrachtigt werden.

Das Mauern bei Frost bedarf nach DIN
18330 grundsatzlich der Zustimmung
des Auftraggebers und darf nach DIN
1053-1 nur unter besonderen
Schutzmaflnahmen durchgefuhrt
werden.

Das Absauern von KS-Mauerwerk ist
nach DIN 18330 nicht zulassig.

Bauen mit Kalksandstein
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3.10 Luftschichtanker nach DIN 1053-1

Mindestanzahl und Durchm.
DIN1053-1

Abstand

vertikal nach ABZ £ 625 mm bei

KS XL mdglich

horizontal £ 750 mm
Zusatzliche Anker (3 Stick je m)
sind erforderlich an freien Randern

Anker fur hoch warmedammende
Konstruktionen, die erhohte
Schalenabstande erlauben, sind nach
allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassungen geregelt.
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4. Risse im Mauerwerk

Bauen mit Kalksandstein
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4.1 Allgemeines

Forméanderungen entsteht z.B. durch:
Austrocknen, Erwarmen, Abkihlen, Kriechen

Forménderungen ohne Behinderung
keine Spannung

Im Bauwerk werden Forméanderungen meistens behindert

durch kraftschlissige Verbindung der Bauteile

durch Unterschiede Uber den Bauteilquerschnitt
Forménderungen der Bauteile sind verschieden grof3
und zeitlich unterschiedlich

Forméanderungen wir behindert
Spannungen

Bauen mit Kalksandstein
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4.2 Einwirkungen und MalRnahmen — mechanische Beanspruc  hung

Frisches

Mauerwerk ! Besser:

Vorsicht beim Randabschalung
Bohren !

Bauen mit Kalksandstein
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4.3 Einwirkungen und MaRRhahmen — Formanderungen -

Lagerung und Verarbeitung von
Steinen und Mortel

Verringerung des sog.
Trocknungsschwindens

Bauen mit Kalksandstein
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4.3 Einwirkungen und MaRRnahmen — Formanderung -

Frisches Mauerwerk ist vor

BaennitkS B

Regen zu schiitzen
Mauerkronen abdecken

2-schaliges Mauerwerk schiitzen

= Schutz vor zu
starken Austrocknen

RBOAE
KS Bereturg Nc West GriH

Bauen mit Kalksandstein
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4.4 Temperaturverformung und Schwinden von Betondecke n (I>6m)

Bauteilddmmung und Gleitlager mit Ringanker als obere Halterung

Bauen mit Kalksandstein
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4.4 Zwangspunkte und Dachdecken

Bauen mit Kalksandstein
Qualitats- und normgerechte Ausfiihrung von Mauerwerk

19.02.2009 Ru 45 www.ks-we.de

4.5 Verblendschalen — Behinderung der Verformung -

vertikale Dehnfugen nach
der rissfreien Wandlange,
und in besonders ge-
fahrdeten Bereichen

DF an Gebaudeecken
Lagerfugenbewehrung

horizontale Dehnfugen
unter Abfangungen

gunstige Herstell-
temperatur

Bauen mit Kalksandstein
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4.6 Querschnittsschwachungen, Kerbwirkung (Briistung )

Ursache
Querschnittsschwachungen,
Kerbwirkung.

Besonders problematisch
bei Verblendschalen oder
im Briistungsbereich.

MafRnahmen zur Vermeidung

Dehnfugenanordnung,

Fugenbewehrung zur
Aufnahme von
Horizontalkraften.

Bauen mit Kalksandstein
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4.7 Nicht tragende Innenwénde
Deckendurchbiegung f < 1/500 begrenzen
Beachtung der Ausschalfristen und Nachbehandlung des Betons (DIN1045-1)
bei kurzen Ausschalfristen wirksame Notstutzen
bei Deckenweiten ab ca. 6,00m, Einlage von Bewehrung in die Trennwéande
Wandlangen > 5,00m gleitende Anschlisse an Wandfuld und Wandkopf
Wandabriss erfolgt an der Trennlage (im Estrich)
keine Belastung der Wand durch die Decke

Wandlangen> 6,00m Rissesicherheit abschatzen nach PKA 11.3.5

max. Wandlange < 12,00m

Bauen mit Kalksandstein
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4.7 Nicht tragende Innenwénde

N

I
1
1
|
1

- - - & = 1]

Bewehrungsanordnung, Empfehlung Murfor
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4.7 Nicht tragende Innenwéande

Bauablauf
wande maoglichst spat erstellen

Erst nach Errichtung aller Wande die Fuge zwischen Wand und Decke
schlieBen

Putz maglichst spat aufbringen

Trockene Mauersteine verwenden (Baustellenlagerung)
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4.8 Einwirkungen und MalRnahmen — weitere Beanspruchung en -

Behinderung der Verformung bei
langen Wanden
wanden mit geringer Auflast

Vollfugiges, hohlraumfreies Vermorteln durch Verwendung
gut verarbeitbarer Mauermortel
hohe Haftscherfestigkeit

GroRe Uberbindung ist glinstig, optimal: halbsteiniger Verband

Verformungsunterschied zwischen Innen- u. AuRenwanden
Mischbauweisen vermeiden
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2. Innenputze
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5.1 Innenputze

Lieferformen von Putzmortel

Werkputzmortel Trockenmortel, Frischmortel
Baustellenmortel Kalk-Sand-Vorgemisch

Normen
DIN EN 998-1 :2003-06 Festlegungen fur Mortel im Mauerwerksbau...

Gilt fur im Werk hergestellte Putzmortel

DIN v 18550 :2005-04 Putz und Putzsysteme - Ausfihrung
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5.1 Innenputze

Prifung des Putzgrundes auf
Staub, Schal6lreste, Ausbliihungen
sandende Oberflachen
Planebene Oberflache  gleichmagige Putzdicke
Temperatur des Untergrundes tber 5C
Materialwechsel im Untergrund

Saugfahigkeit des Untergrundes
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5.1 Innenputze

Vorbereitung
stark saugenden Untergrund vornassen
Spritzbewurf Zement (P1Il) mit scharfkérnigem Sand
Spritzbewurf muss hérter als der aufzubringende Putz sein
Spritzbewurf muf ausreichend erhértet sein (min. 1Tag)
schwach saugenden Untergrund  Haftgrund
Materialwechsel  mit Putztrager tiberspannen

Putzzusammensetzung protokollieren
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5.1 Innenputze - Zusammenfassend -
Baustellengemischte Putzmortel

bendtigen einen Spritzbewurf
Zement mit scharfkérnigem Sand (PIII)

Anmischen muss gem. DIN protokolliert werden !
Qualitatskontrolle nicht immer gegeben

sind eher nicht zu empfehlen

Werkputzmortel

sind gezielt auf die besonderen Bedingungen der jeweiligen Putzuntergriinde
bzw. der Verarbeitung abgestimmt

Bauen mit Kalksandstein
Qualitats- und normgerechte Ausfiihrung von Mauerwerk

19.02.2009 Ru 56 www.ks-we.de

28



6. Bauphysik
6.1 Schallschutz
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6.1.1 Schallschutz nach DIN 4109
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6.1.1 Schallschutz — Regelwerke mit Anforderungen

DIN 4109 (Nov. 89)
Anforderungen, Nachweise

DIN 4109 Beiblatt 2 (Nov. 89)
Vorschlage erhdhter Schallschutz
Schallschutz im eigenen Wohnbereich

VDI 4100 (Sept. 94)
Schallschutz von Wohnungen
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© Bundesverband Kalksandsteinindustrie eV

6.1.1 Schallschutz: Merkblatter

DEGA Memorandum

DEGA = Deutsche Gesellschaft fur Akustik
,Die DIN 4109 und die allgemein

anerkannten Regeln der Bauakustik*
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DGfM - Merkblatt

DGfM = Deutsche Gesellschatft fur
Mauerwerksbau
enthalt als Anlage das DEGA Memorandum
eine Kommentierung der DGfM

juristische Aspekte Schallschutz

Musterlésungen durch Mitgliedsverbénde

© Bundesverband Kalksandsteinindustrie eV
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6.1.2 Schallschutz : Was ist geschuldet ?
7
Noch Fragen e

DIN 4109 Mindest- Nur keinen Prozess einschalig oder
Schallschutz? = ...l zweischalig

DEGA Merkblatt
oder doch DGfM ?

VDI 4100
erhohter
Schallschutz ?

Allgemein
anerkannte Regeln
der Technik ?

© Bundesverband Kalksandsteinindustrie eV
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6.1.2 Schallschutz: gesetzliches Prifungsschema

© Bundesverband Kalksandsteinindustrie eV
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6.1.2 Schallschutz: Zusammenfassung juristischer As pekte

Zusammenfassung

Wenn vertraglich nichts vereinbart ist, besteht imm er die Gefahr,
dass in einem langwierigen Rechtsstreit eine unzulan gliche
Beschaffenheit festgestellt wird.
Erst mit viel Gluck kénnte zum Schluss festgestellt werden,
dass lediglich die , allgemein anerkannten Regeln der Technik
geschuldet waren.

Selbst bei einer vertraglich geregelten Beschaffenhe  itsvereinbarung
kann indirekt auf einen héheren Schallschutz geschl ossen werden.
Dass heifdt: 62 dB (z.B. zweischalige HTW) im Vertrag
schiitzt nicht vor dem Prozessrisiko bei Komfortwohnu ngen.

© Bundesverband Kalksandsteinindustrie eV
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6.1.3 Schallschutz: Bauen mit Kalksandstein

Kann man beim Schallschutz durch :

- vertragliche Vereinbarungen oder

- Einhaltung der,allgemein anerkannten Regeln der Tec  hnik®
ein Prozessrisiko ausschlieRBen ?

Antwort : Nein!

© Bundesverband Kalksandsteinindustrie eV
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6.1.3 Die Lésung mit Kalksandstein

67 dB

Bauen mit Kalksandstein
Qualitats- und normgerechte Ausfiihrung von Mauerwerk

72 dB

Die Angaben gelten fur
2-schalige Haustrennwande

aus Kalksandstein mit

vollsténdiger Trennung

im Sinne von DIN 4109.

67 dB reichen aus fir jede
Anforderung, egal ob
DIN / VDI / DEGA / DGfM,
kein Prozessrisiko

72 dB = Empfehlung fur
unvollstandige Trennung

z.B. ohne Unterkellerung.
Tatsé&chlich erreicht werden
je nach Ausfiihrung ca. 67 dB

© Bundesverband Kalksandsteinindustrie eV

19.02.2009 Ru

www.ks-we.de

6.1.4 Schallschutz: Einfluss der Fundamente, Reihen  hauser ohne Keller

durchlaufende Bodenplatte

Bodenplatte getrennt

getrennte Fundamente

empfohlenes Vorhaltemaf gegentiber den Werten der DI N 4109:

5 bis 10 dB
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3 bis 5dB I 0 bis 2 dB
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6.1.4 Schallschutz zweischalige Haustrennwande ohne Keller: Was man noch wissen sollte

Zweischalige Haustrennwande Grund: Die Flanken werden
Uber Masse dimensionieren! nur besser tiber Masse.
Schalenabstand bringt hier nichts!

Auch sonstige Wande
(Innen- und Aufenwande) und
insbesondere nichttragende Wénde
schwer machen.

Die Bodenplatte mdglichst schwer
machen und immer mit
schwimmendem Estrich.

© Bundesverband Kalksandsteinindustrie eV
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6.1.5 Schallschutz: Musterldsungen 53 dB im Geschos  swohnungsbau 1

Vorab das Wichtigste:

Beim Schallschutz geht es nicht nur um die Trennwand !
Die Bauart aller flankierenden Bauteile sind genauso wichtig!

Die vertikale Schalliibertragung ist schwieriger zu b ewerten als
die horizontale Schalliibertragung.

Der Grund: Wenn die Flanken schlecht (zu leicht) sin  d, spielt die
Trennwand keine bestimmende Rolle mehr.

© Bundesverband Kalksandsteinindustrie eV
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6.1.6 Schallschutz: wichtige Details

Schallschutz funktioniert nur, wenn auch die flank ierenden Bauteile
sowie die StoR3stellen in Ordnung sind. Das heif3t:

Deckendicke StB: ® 18 cm (besser noch grofRere Deckendicken)

AuRBenwande: keine Steine mit schalltechnisch ungiins tiger Lochung
Wand ausreichend schwer machen (ca. 300 kg/m?)
Warmedamm-Verbundsysteme stéren nicht.

Trennwande: ausreichend schwer machen (3 150 kg /m2 - DIN 4109)
oder entkoppeln (technisch schwierig, teuer).

© Bundesverband Kalksandsteinindustrie eV
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6.1.7 Broschiure Massiver Schallschutz mit Kalksands  tein (S.11)
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6.1.7 Massiver Schallschutz — Haustrennwande - (S.12)
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6.1.7 Massiver Schallschutz — Wohnungstrennwande -
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6. Bauphysik
6.2 Warmeschutz
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6.2.4 Warmebriicken
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6.2.4 Warmebriicken
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6.2.4 Warmebriicken
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Vielen Dank fur Ihre Aufmerksamkeit!*
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